OGOLNE WARUNKITRANSPORTOWANIA | PRZECHOWYWANIA
KSZTAETOWNIKOW GIETYCH NA ZIMNO Z BLACH STALOWYCH Z
POWLOKAMIMETALICZNYMI.

Po odebraniu towaru, konieczne jest sprawdzenie, czy dostarczone produkty sg zgodne ze
specyfikacjg dostawy. Doktadne sprawdzenie dostarczonych towarow jest niezbedne, a
ewentualne braki lub uszkodzenia powinny by¢ szczegétowo opisane naformularzu odbioru
lub liscie przewozowym, a nastepnie potwierdzone podpisem przewoznika.

TRANSPORT

Jeslitowar jest odbierany za pomoca wtasnego srodka transportu, samochdd powinien byé
wyposazony w otwartg platforme do tadowania, umozliwiajgca tatwy zatadunek i roztadunek,
dostosowang do rozmiarow zamoéwionych produktow. Nie powinno sie pozwalac, aby
elementy wystawaty poza boki pojazdu. Adekwatne zabezpieczenie paczki z produktami
podczas transportu pomoze uniknac uszkodzen towaru. Firma FLORIAN CENTRUM nie ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane niewtasciwym zabezpieczeniem towaru
podczas transportuisktadowania.

Roztadunek powinien odbywac sig za pomocg mechanizmaw, najlepiej w oryginalnych
opakowaniach producenta. Zaleca sie uzycie pasow zawiesi lub wozkow widtowych z
odpowiednio rozstawionymi widetkami, ktdre sg zabezpieczone przed mozliwoscia
uszkodzenia powierzchniproduktu.

PRZECHOWYWANIE

Procesy takie jak naoliwienie i pasywowanie blach z metalowymi powtokami, takimi jak
ocynkowanie, powtoka aluminiowo-cynkowa (alucynk) lub powtoka cynkowo-aluminiowo-
magnezowa (Magnelis), stanowig zabezpieczenie przed korozjg tylko na czas transportu.
Powtoki cynkowe i aluminiowo-cynkowe s3g szczeg6lnie wrazliwe na kondensat wody, gdy
dostep do powietrza jest ograniczony (np. produkty w pakietach).

Produkty pakowane nie powinny by¢ przechowywane na otwartym powietrzu ani w miejscach
narazonych na wilgo¢ i zmienne temperatury przez dtuzszy czas. Produkt powinien by¢
chroniony przed wilgocig i zamoczeniem. Produkty ktdre zostaty zamoczone podczas
transportu lub przechowywania powinny by¢ wysuszone, a nastepnie odseparowane od
siebie, co umozliwi swobodny przeptyw powietrza.

Produkty nie powinny by¢ przechowywane w poblizu substancji takich jak nawozy, kwasy,
zasady itp., lub winnych agresywnych srodowiskach. Niewtasciwe przechowywanie moze
prowadzi¢ do szybkiego rozwoju korozji cynku - powstajacych biatych, luznych warstw, ktore
nie chronig przed dalszg korozjg, zwtaszcza dla blach ocynkowanych i z powtoka alucynk.

Jeslijest koniecznosé krotkotrwatego przechowywania blach i produktow na otwartym
powietrzu (np. podczas robot montazowych), zapewnij ukosne ustawienie pakietow, aby
umozliwi¢ odprowadzanie wody. Dla dobrej wentylacji, zaleca sie usunigcie tasm mocujacych
z pakietow lub palet z produktami. Pamietaj o ochronie pakietow przed opadami, zapewniajac
swobodny przeptyw powietrza. Kontroluj poziom wilgotnosci. W przypadku koniecznosci
dtugotrwatego przechowywania produktow na otwartym powietrzu, nalezy je roztozyc i



oddzieli¢ od siebie, zapewniajac odpowiednig izolacje od podtoza. Paczki powinny by¢
umieszczone co najmniej 20 cm nad powierzchnig podtoza.

CIECIE PROFILI

Do ciecia blach uzywaj nozyc mechanicznych lub elektrycznych z rotujgca gtowica. Po
zakonczeniu montazu, powierzchnie blach powinny by¢ doktadnie oczyszczone, aby nie
pozostawaty zadne zanieczyszczenia (szczegdlnie metalowe) ktére moga uszkodzic¢ powtoke
ochronna. W przypadku uszkodzenia powierzchni, jak najszybciej przeprowadz niezbedny
retusz, uzywajac odpowiedniej farby cynkowej. Uzywanie szlifierki nie bedzie podstawa do
uwzglednienia reklamacji. UWAGA: Ewentualne reklamacje bedg odrzucane, jesli dojdzie do
uszkodzen powierzchni blach w wyniku wilgoci lub uszkodzen mechanicznych.



